
 

FICHA TECNICA. 

ESPECIFICACIONES DE CALIDAD SEGÚN NC 580:2008 

 

 
PARAMETRO 

ESPECIFICACIONES 

Calidad I Calidad II CARBONILLA 

Diámetro (mm) 40 - 100 10 - 39 

Largo (mm) 40 - 250 10 - 39 

Carbonilla (%) Máx. 3 5 N/A 

Humedad (%) Máx. 6,0 10,0 N/A 

Densidad aparente (g/cm³) 0,26 – 0,35 0,20 – 0,25 N/A 

Cenizas (%) Máx. 3,0 6,0 N/A 

Materia Volátil (%) 10,0 – 20,0 21,0 – 25,0 N/A 

Contenido de Carbono Fijo (%) > 76,0 68 - 75 N/A 

Color Negro brillante 

Sonido Metálico N/A 

Impurezas No se admiten 

 
 

 


